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D-04.08.05   WYRÓWNANIE  PODBUDOWY KRUSZYWEM  
STABILIZOWANYM  MECHANICZNIE
1. WSTᆀP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót zwiၐzanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podᐠuៀnego istniejၐcej  podbudowy - kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiၐzujၐcၐ podstawᆐ  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drodze gminnej Warszewice -Cesarka 
Odcinek I. od km.0+000 do km. 1+837
Odcinek II od km.0+000 do km.1+209 

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z 
wykonaniem wyrównania istniejၐcej  podbudowy kruszywem ᐠamanymi stabilizowanym mechanicznie o 
ᖰredniej gruboᖰci 12cm.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej gruboᖰci ukᐠadana na istniejၐcej warstwie w celu 
wyrównania jej nierównoᖰci w profilu poprzecznym i podᐠuៀnym.

1.4.2. Pozostaᐠe okreᖰlenia sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAᐐY

2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiaᐠy do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym
 mechanicznie

Materiaᐠami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy  sၐ:
− kruszywo ᐠamane zwykᐠe  wg PN-B-11112 
− woda do skropienia podczas waᐠowania 

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy naleៀy uៀyၰ  kruszywa,  o uziarnieniu 0/31,5mm

Jakoᖰၰ kruszywa powinna byၰ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okreᖰlonymi dla
klasy co najmniej II .

Do jednowarstwowych podbudów  naleៀy stosowaၰ kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla mieszanki  

Lp. Wᐠaᖰciwoᖰci Klasa II

1 ᖠcieralnoᖰၰ w bᆐbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po peᐠnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie wiᆐcej niៀ:

 
b) po 1/5 peᐠnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po peᐠnej liczbie obrotów, nie wiᆐcej niៀ:  50

35
2 Nasiၐkliwoᖰၰ, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiᆐcej 

niៀ:
a) dla kruszyw ze skaᐠ magmowych i przeobraៀonych
b) dla kruszyw ze skaᐠ osadowych

3,0
5,0

3 Odpornoᖰၰ na dziaᐠanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie wiᆐcej niៀ:
a) dla kruszyw ze skaᐠ magmowych i przeobraៀonych
b) dla kruszyw ze skaᐠ osadowych

10,0
10,0

4 Odpornoᖰၰ na dziaᐠanie mrozu wedᐠug zmodyfikowanej 
metody bezpoᖰredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie wiᆐcej niៀ:
- w kliᑀcu
- w tᐠuczniu

nie bada siᆐ
nie bada siᆐ

Tablica 2. Wymagania dla mieszanki

Lp. Wᐠaᖰciwoᖰci Podbudowa 
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a) zawartoᖰၰ ziarn mniejszych niៀ 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiᆐcej niៀ:

 
b) zawartoᖰၰ nadziarna, % m/m, nie wiᆐcej niៀ:

 - w tᐠuczniu i w kliᑀcu

od 2 do 12

10

2 Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ obcych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wiᆐcej niៀ:

1,0
3 Zawartoᖰၰ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 

[3], % m/m, nie wiᆐcej niៀ:
- w tᐠuczniu
- w kliᑀcu

45
nie bada siᆐ

4 Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tᐠuczniu i w kliᑀcu, barwa cieczy nie ciemniejsza 

niៀ: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uៀyta przy wykonywaniu zagᆐszczania i klinowania podbudowy moៀe byၰ studzienna lub z 
wodociၐgu, bez specjalnych wymagaᑀ.

2.3. Skᐠadowanie materiaᐠów

Kruszywa uៀywane do robót naleៀy skᐠadowaၰ w zasiekach materiaᐠowych na podᐠoៀu utwardzonym, 
dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczajၐcych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i 
frakcjami.

Materiaᐠ w okresie skᐠadowania nie moៀe ulec zanieczyszczeniu.
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3. SPRZᆀT

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzᆐt do wykonania robót

Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem ᐠamanym stabilizowanym mechanicznie 
Wykonawca powinien dysponowaၰ  nastᆐpujၐcym  sprzᆐtem:
a) równiarkami lub ukᐠadarkami  kruszywa ,
b) walcami statycznymi gᐠadkimi do zagᆐszczania kruszywa 
c) walcami wibracyjnymi 
d) szczotkami  mechanicznymi do  oczyszczenia powierzchni
e) przewoហnymi zbiornikami do wody zaopatrzonych w urzၐdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.

4.2. Transport materiaᐠów

Kruszywa moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu w warunkach zabezpieczajၐcych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaᐠami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie  powierzchni   podbudowy    do   wyrównania   kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie

Przed przystၐpieniem do wykonywania wyrównania, Wykonawca powinien pomierzyၰ geodezyjnie 
powierzchniᆐ i jej wysokoᖰၰ wg stanu istniejၐcego.

Powierzchnia podbudowy przewidziana do wyrównania powinna zostaၰ przed ukᐠadaniem warstwy 
wyrównawczej powinna byၰ spulchniona  na gᐠᆐbokoᖰၰ min. 5cm, co pozwoli na wᐠaᖰciwe zwiၐzanie wykonanej 
warstwy wyrównawczej z istniejၐcၐ podbudowၐ.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaᐠtowania wyrównania podbudowy powinny byၰ wczeᖰniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcᆐ.

Paliki lub szpilki powinny byၰ ustawione  w rzᆐdach równolegᐠych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoៀliwiaၰ naciၐgniᆐcie linki 
do wytyczenia robót w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagᆐszczanie kruszywa

Minimalna gruboᖰၰ warstwy wyrównawczej nie moៀe byၰ (po zagᆐszczeniu) mniejsza od 1,5-krotnego 
wymiaru najwiᆐkszych ziaren kruszywa. Maksymalna gruboᖰၰ warstwy podbudowy po zagᆐszczeniu nie moៀe 
przekraczaၰ 20 cm.

Kruszywo  powinno byၰ rozᐠoៀone ukᐠadarkami albo równiarkami. Gruboᖰၰ rozᐠoៀonej warstwy 
luហnego kruszywa powinna byၰ taka, aby po jej zagᆐszczeniu i zaklinowaniu osiၐgnᆐᐠa gruboᖰၰ projektowanၐ.

Po rozᐠoៀeniu, kruszywo  powinno byၰ zawaᐠowane walcami wibracyjnymi (na docinkach poza 
zabudowၐ) lub statycznymi w miejscach zabudowanych  o nacisku jednostkowym nie mniejszym niៀ 50 kN/m. 
Przy zagᆐszczaniu , kruszywo powinno posiadaၰ optymalnၐ wilgotnoᖰၰ. Wskaហnik zagᆐszczenia  Is ≥ 1,0

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Inspektorowi w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowaၰ wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci kruszywa okreᖰlone w  pkt 2.3
i  tablicach nr1  i nr 2 -niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów 

Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ przy wykonaniu warstwy

Czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ
Lp. Wyszczególnienie badaᑀ Minimalne 

iloᖰci badaᑀ na 
dziennej 
dziaᐠce 

roboczej

Maksymalna 
po-

wierzchnia 
podbu-

dowy na jedno 
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ obcych w kruszywie
Zawartoᖰၰ ziaren nieforemnych w kruszywie

2 600

4
5
6
7

ᖠcieralnoᖰၰ kruszywa
Nasiၐkliwoᖰၰ kruszywa
Odpornoᖰၰ kruszywa na dziaᐠanie mrozu
Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ organicznych

6000
i przy kaៀdej zmianie ហródᐠa 

pobierania materiaᐠów

6.3.2. Badania wᐠaᖰciwoᖰci kruszywa

Próbki naleៀy pobieraၰ w sposób losowy z rozᐠoៀonej warstwy, przed jej zagᆐszczeniem. Wyniki badaᑀ 
powinny byၰ na bieៀၐco przekazywane Inspektorowi.

Badania peᐠne kruszywa, obejmujၐce ocenᆐ wszystkich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonych w pkt 2.3 powinny 
byၰ wykonywane przez Wykonawcᆐ z czᆐstotliwoᖰciၐ gwarantujၐcၐ zachowanie jakoᖰci robót i zawsze w 
przypadku zmiany ហródᐠa pobierania materiaᐠów oraz na polecenie Inspektora. Próbki do badaᑀ peᐠnych powinny 
byၰ pobierane przez Wykonawcᆐ w sposób losowy, w obecnoᖰci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczၐce noᖰnoᖰci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres pomiarów

Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy

Lp. Wyszczególnienie badaᑀ i pomiarów Minimalna czᆐstotliwoᖰၰ pomiarów

1 Szerokoᖰၰ podbudowy 10 razy na 1 km

3 Równoᖰၰ poprzeczna 10 razy na 1 km

6.4.2. Szerokoᖰၰ podbudowy

Szerokoᖰၰ ukᐠadanej warstwy uzaleៀniona jest od szerokoᖰci istniejၐcej podbudowy i wynosi od 3,0m 
do 4,0m.

6.4.3. Równoᖰၰ wykonanej warstwy

Nierównoᖰci podᐠuៀne naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐ ᐠatၐ lub planografem, zgodnie z normၐ BN-68/8931-
04 [11]. 

Nierównoᖰci poprzeczne podbudowy naleៀy mierzyၰ 4-metrowၐ ᐠatၐ. 
Nierównoᖰci warstwy nie mogၐ przekraczaၰ 12mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ᐠukach powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ z 
tolerancjၐ ± 0,5 %.

6.4.7. Gruboᖰၰ podbudowy

Gruboᖰၰ ukᐠadanej warstwy powinna wynosiၰ ᖰrednio 12cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkၐ obmiarowၐ jest m3 (metr szeᖰcienny) wbudowanego kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie.(na wyrównaniach)
Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadrat) wbudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie.na 
podbudowᆐ (brub.20cm)

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i wymaganiami Inៀyniera, 

jeៀeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedᐠug pkt 6 daᐠy wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu

Roboty zwiၐzane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleៀၐ do robót ulegajၐcych zakryciu. Zasady 
ich odbioru sၐ okreᖰlone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 i 1m 2 wbudowania i wyrównania i podbudowy kruszywem stabilizowanym 
mechanicznie obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− pomiar geodezyjny stanu istniejၐcego i po wykonaniu warstwy
− oznakowanie robót,
− organizacja ruchu
− transport materiaᐠu na plac budowy,
− przygotowanie mieszanki,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozᐠoៀenie i zagᆐszczenie mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych okreᖰlonych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoᖰci 
zanieczyszczeᑀ obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skᐠadu 
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaᐠtu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiၐkliwoᖰci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodpornoᖰci metodၐ bezpoᖰredniၐ
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoᖰci 

zanieczyszczeᑀ organicznych
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7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ᖰcieralnoᖰci w 
bᆐbnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ᐠamane do nawierzchni 
drogowych

9. PN-S-06102 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tᐠucznia 
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduᐠu odksztaᐠcenia 
nawierzchni podatnych i podᐠoៀa przez obciၐៀenie pᐠytၐ

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoᖰci nawierzchni 
planografem i ᐠatၐ.

12 PN-S 061102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2. Inne dokumenty

Nie wystᆐpujၐ.
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D-05.03.08   NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO
 UTRWALANA

1. Wstᆐp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i 
odbioru robót zwiၐzanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drodze gminnej  Warszewice- Cesarka.
Odcinek I. od km.0+000 do km. 1+837
Odcinek II od km.0+000 do km.1+209 

1.3. Zakres robót objᆐtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z 
wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia .

1.4. Okreᖰlenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem  polegajၐcym na kolejnym 
rozᐠoៀeniu:
− warstwy lepiszcza,
− warstwy kruszywa,
− drugiej warstwy lepiszcza,
− warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Pozostaᐠe okreᖰlenia
Pozostaᐠe okreᖰlenia podstawowe sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAᐐY

2.1. Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów

Ogólne wymagania dotyczၐce materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1. Wymagania dotyczၐce kruszyw

Do powierzchniowego utrwalania naleៀy stosowaၰ grysy lub ៀwiry kruszone o wၐskich frakcjach 
uziarnienia, speᐠniajၐce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normၐ PN-B-11112 [1]  przy jednoczesnym 
uwzglᆐdnieniu uᖰciᖰleᑀ zawartych w niniejszych  ST.

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia naleៀy stosowaၰ kruszywo ᐠamane o frakcjach: 
- 2/5mm
- 8/11mm; 

Dopuszcza siᆐ stosowanie wၐskich frakcji grysów o wymiarach innych niៀ wyៀej podane pod 
warunkiem, ៀe zostanၐ zaakceptowane przez Inspektora.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza siᆐ kruszywa pochodzၐcego ze skaᐠ 
wapiennych.
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Tablica 1. Wymagania dla grysu i ៀwiru kruszonego w zaleៀnoᖰci od klasy kruszywa
i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczególnienie wᐠaᖰciwoᖰci ,
lekki

klasa kruszywa
I

ᖠcieralnoᖰၰ w bᆐbnie kulowym po peᐠnej liczbie 
obrotów, ubytek masy nie wiᆐkszy niៀ, %(m/m):

25
(40)

ᖠcieralnoᖰၰ w bᆐbnie kulowym po 1/5 peᐠnej liczby 
obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 
peᐠnej liczbie obrotów nie wiᆐkszy niៀ, %(m/m):

25

Nasiၐkliwoᖰၰ nie wiᆐksza niៀ, %(m/m): 1,5*

Mrozoodpornoᖰၰ wg metody zmodyfikowanej, 
ubytek masy nie wiᆐkszy niៀ, %(m/m): 10,0

*     - dla ៀwirów kruszonych przyjᆐto takie same wymagania jak dla kruszywa ᐠamanego 
(grysów).

(  )  - wartoᖰci podane w nawiasach dotyczၐ wyᐠၐcznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i ៀwiru kruszonego w zaleៀnoᖰci od gatunku kruszywa
i kategorii ruchu

Kategoria ruchu

Wyszczególnienie wᐠaᖰciwoᖰci KR 1
Gatunek kruszywa 2

Zawartoᖰၰ ziarn mniejszych niៀ 0,075 mm odsianych 
na mokro, nie wiᆐcej niៀ, %(m/m): 0,5*

Zawartoᖰၰ frakcji podstawowej, nie mniej niៀ, 
%(m/m): 85,0

Zawartoᖰၰ nadziarna, nie wiᆐcej niៀ, %(m/m): 8,0*

Zawartoᖰၰ podziarna, nie wiᆐcej niៀ, %(m/m): 10,0
Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ obcych, nie wiᆐcej niៀ, 
%(m/m): 0,2

Zawartoᖰၰ ziarn nieforemnych, nie wiᆐcej niៀ, 
%(m/m): 25,0*

Zawartoᖰၰ zanieczyszczeᑀ organicznych barwa cieczy nie ciemniejsza niៀ 
wzorcowa

Zawartoᖰၰ przekruszonych ziarn ៀwirowych, nie 
wiᆐcej niៀ, %(m/m): 15,0**

* - wymagania zostaᐠy zwiᆐkszone w stosunku do normy PN-B-11112 [1]
** - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

2.2.2. Skᐠadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni skᐠadowanie kruszyw na skᐠadowiskach zlokalizowanych jak najbliៀej 
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podᐠoៀe skᐠadowiska powinno byၰ równe, dobrze 
odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajၐcej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego 
skᐠadowania i poboru. Kaៀda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek bᆐdၐ skᐠadowane oddzielnie, w sposób 
umoៀliwiajၐcy ich mieszanie siᆐ zarówno w czasie skᐠadowania, jak równieៀ ᐠadowania i transportu.

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy
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Niniejsza ST uwzglᆐdnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe 
emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju, K1-654, speᐠniajၐce wymagania zawarte w 
tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe   EmA-99” -
IBDiM - 1999 [5].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5]

Badane wᐠaᖰciwoᖰci Rodzaj emulsji

K1-65

Zawartoᖰၰ lepiszcza, % od 60 do68

Lepkoᖰၰ wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE, 
nie mniej niៀ: -

Lepkoᖰၰ BTA ∅ 4 mm (s), nie mniej niៀ: 7

Jednorodnoᖰၰ, %, # 0,63 mm, nie wiᆐcej niៀ: 0,10

Jednorodnoᖰၰ, %, # 0,16 mm, nie wiᆐcej niៀ: 0,25

Trwaᐠoᖰၰ, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie wiᆐcej niៀ: 0,4

Sedymentacja, %, nie mniej niៀ: 5,0

Przyczepnoᖰၰ do kruszywa, %, nie mniej niៀ: 85

Indeks rozpadu, g/100 g, nie wiᆐcej niៀ: 80

Do wykonywania powierzchniowego utrwalenia zaleca siᆐ stosowaၰ emulsjᆐ K1-65 .
Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte sၐ w tablicy 4.
Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleᑀ zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.

2.3.2. Skᐠadowanie lepiszczy
Do skᐠadowania lepiszczy Wykonawca uៀyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do skᐠadowania emulsji powinny byၰ czyste i nie 

powinny zawieraၰ resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiၐzany przestrzegaၰ nastᆐpujၐce 

zasady:
− czas skᐠadowania emulsji nie powinien przekraczaၰ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
− temperatura przechowywania emulsji nie powinna byၰ niៀsza niៀ +5oC.

3. SPRZᆀT

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu

Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzᆐtu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazaၰ siᆐ 
moៀliwoᖰciၐ korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:
− szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiၐzanych ziaren po wykonaniu 

powierzchniowego utrwalenia,
− skrapiarek lepiszcza - do rozᐠoៀenia lepiszcza na nawierzchni,
− rozsypywarek kruszywa - do rozᐠoៀenia kruszywa na nawierzchni,
− walców drogowych - do przywaᐠowania rozᐠoៀonego kruszywa.

3.3. Wymagania dla sprzᆐtu

3.3.1. Szczotki mechaniczne
Zaleca siᆐ stosowanie urzၐdzeᑀ dwuszczotkowych, w skᐠad których wchodzi szczotka wykonana z 

twardych elementów czyszczၐcych, sᐠuៀၐca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeᑀ, oraz szczotka miᆐkka 
sᐠuៀၐca do zamiatania i usuwania niezwiၐzanych ziaren kruszywa.

Ze wzglᆐdu na duៀe pylenie powstajၐce w procesie czyszczenia, szczotki powinny byၰ wyposaៀone w 
urzၐdzenie pochᐠaniajၐce pyᐠy oraz umoៀliwiajၐce czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza
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Wykonawca robót jest zobowiၐzany do uៀycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozᐠoៀenie na 
jezdni przewidzianej iloᖰci lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podᐠuៀnym jak i poprzecznym. Dla 
zapewnienia równomiernego rozᐠoៀenia przewidzianej iloᖰci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna byၰ 
wyposaៀona w urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalajၐce na sprawdzenie i 
regulowanie parametrów takich jak:
− temperatury rozkᐠadanego lepiszcza,
− ciᖰnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozujၐcej lepiszcze,
− prᆐdkoᖰci poruszania siᆐ skrapiarki (szczególnie dokᐠadny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 

km/h),
− wysokoᖰci i dᐠugoᖰci kolektora do rozkᐠadania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkᐠadanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadaၰ 
zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien byၰ wyposaៀony w dysze szczelinowe oraz 
posiadaၰ regulacjᆐ wysokoᖰci swego poᐠoៀenia nad powierzchniၐ jezdni, dla zapewnienia równomiernego 
pokrycia nawierzchni lepiszczem z kilku dysz. Nie dopuszcza siᆐ stosowania skrapiarek, których kolektor jest 
wyposaៀony w dysze stoៀkowe. Zaleៀnoᖰci pomiᆐdzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych 
parametrów takich jak: ciᖰnienie, obroty pompy prᆐdkoᖰၰ jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny byၰ  
zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki.

Skrapiarkᆐ moៀna uznaၰ za przydatnၐ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeៀeli 
odchylenia rozkᐠadanego lepiszcza od iloᖰci zaᐠoៀonych mieszczၐ siᆐ w przedziale ± 10% w kierunku 
podᐠuៀnym i poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa

Kruszywo do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinno byၰ dozowane z zasobnika 
umieszczonego na skrapiarce z moៀliwoᖰciၐ regulowania wysypywanej iloᖰci.
Za zgodၐ Inspektora ,Wykonawca moៀe zastosowaၰ jeden z poniៀszych typów rozsypywarek kruszywa:
− samojezdnၐ,
− doczepnၐ do skrapiarki.

Ze wzglᆐdu na koniecznoᖰၰ uzyskania duៀej dokᐠadnoᖰci dozowania kruszywa preferuje siᆐ uៀycie 
rozsypywarek zamontowanych na skrapiarce..

Rozsypywarkᆐ kruszywa moៀna uznaၰ za przydatnၐ do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeៀeli 
pomierzone odchylenia iloᖰci dozowanego kruszywa nie róៀniၐ siᆐ od przewidzianej iloᖰci wiᆐcej niៀ o 1 l/m2.
3.3.4. Walce drogowe

Do przywaᐠowania kruszywa Wykonawca uៀyje walców ogumionych wyposaៀonych w opony o 
gᐠadkim bieៀniku, ze staᐠym ciᖰnieniem do 0,6 MPa i obciၐៀeniem 15 kN na koᐠo oraz lekkich walców 
statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, ៀe nie bᆐdၐ one powodowaᐠy miaៀdៀenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu

Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu, w warunkach zabezpieczajၐcych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaᐠami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy

Cysterny samochodowe uៀywane do przewozu emulsji powinny byၰ podzielone przegrodami na 
komory o pojemnoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 3 m3, a kaៀda przegroda powinna mieၰ wykroje przy dnie, aby moៀliwy 
byᐠ przepᐠyw emulsji miᆐdzy komorami.

Wyjၐtkowo, za zgodၐ Inៀyniera, dopuszcza siᆐ do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Zaᐠoៀenia ogólne

Powierzchniowe utrwalenie jest zabiegiem ,który pozwala na uszczelnienie istniejၐcej nawierzchni, 
zapewnia dobre wᐠaᖰciwoᖰci przeciwpoᖰlizgowe , natomiast nie wpᐠywa na poprawᆐ jej noᖰnoᖰci i równoᖰci.

Nawierzchnia, na której ma byၰ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna byၰ wyremontowana, 
posiadaၰ wᐠaᖰciwy profil podᐠuៀny i poprzeczny oraz powierzchniᆐ charakteryzujၐcၐ siᆐ duៀၐ jednorodnoᖰciၐ 
pod wzglᆐdem twardoᖰci i tekstury.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejၐcej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej iloᖰci lepiszcza oraz iloᖰci i wielkoᖰci frakcji kruszywa pierwszej warstwy 
powierzchniowego utrwalenia, okreᖰlono parametr gᐠᆐbokoᖰci tekstury  HS ≥ 1,7.

5.3.2. Ustalenie iloᖰci i frakcji grysów

Dla parametru HS ≥ 1,7, przyjᆐto na pierwszၐ warstwᆐ grysy o uziarnieniu od 8 do 11 mm w iloᖰci 

14 kg/m2 , natomiast na górnၐ warstwᆐ  grysy o uziarnieniu od 2 do 5mm w iloᖰci 12 kg /m 2 .

5.3.3. Ustalenie iloᖰci lepiszcza

Iloᖰၰ  niezbᆐdnၐ lepiszcza przedstawiono w  poniៀszej tabeli.

Tablica 4. Bazowa iloᖰၰ emulsji asfaltowej dla podwójnego powierzchniowego utrwalenia

frakcje kruszywa w mm

Warstwa
od 5 do 8
od 2 do 5

lepiszcza rodzaj emulsji asfaltowej w kg/m2

K1-65

1-sza warstwa
2-ga  warstwa
Ogóᐠem

0,90
1,20
2,10

5.4. Warunki przystၐpienia do robót

Powierzchniowe utrwalenie moៀna wykonywaၰ w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niៀsza od 
+10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niៀsza niៀ +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna byၰ nie niៀsza niៀ +5oC .
Nie dopuszcza siᆐ przystၐpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.5. Odcinek próbny

Przed przystၐpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca powinien 
wykonaၰ odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzᆐt przewidziany do wykonywania robót speᐠnia wymagania okreᖰlone w pkt 3 

niniejszej ST,
− sprawdzenia, czy dozowana iloᖰၰ lepiszcza i kruszywa sၐ zgodne z parametrami jakie zamierza siᆐ 

utrzymywaၰ podczas robót.
Do takiej próby Wykonawca powinien uៀyၰ materiaᐠów oraz sprzᆐtu takich, jakie bᆐdၐ stosowane do 

wykonania robót.
Odcinek próbny powinien byၰ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca 

moៀe przystၐpiၰ do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora.

5.6. Oczyszczenie istniejၐcej nawierzchni

Przed przystၐpieniem do rozkᐠadania lepiszcza, nawierzchnia powinna byၰ dokᐠadnie oczyszczona za 
pomocၐ sprzᆐtu mechanicznego speᐠniajၐcego wymagania wg  pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo duៀe 
zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni moៀna wykonaၰ przez spᐠukanie wodၐ (z odpowiednim 
wyprzedzeniem dla wyschniᆐcia nawierzchni - waៀne przy stosowaniu lepiszczy na gorၐco).
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5.7. Oznakowanie robót

Ze wzglᆐdu na specyfikᆐ robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, 
Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiၐzany do przestrzegania postanowieᑀ zawartych w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a dotyczၐcych zasad zachowania bezpieczeᑀstwa ruchu drogowego w 
czasie prowadzenia robót.

Ruch drogowy odbywajၐcy siᆐ po wstᆐpnie zagᆐszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja 
utwierdzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, ៀe prᆐdkoᖰၰ ruchu bᆐdzie ograniczona od 30 km/h.

W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjajၐcych warunkach atmosferycznych, w okresie od 
3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prᆐdkoᖰci 
ruchu od 30  km/h.

5.8. Rozkᐠadanie lepiszcza

Rozkᐠadana emulsja asfaltowa K1-65 powinna posiadaၰ  temperaturᆐ - od 60 do 65oC.

5.9. Rozkᐠadanie kruszywa

Kruszywo powinno byၰ rozkᐠadane równomiernၐ warstwၐ w iloᖰci ustalonej wg pkt 5.3.2, na ᖰwieៀo 
rozᐠoៀonej warstwie lepiszcza. Przy zastosowaniu oddzielnej rozsypywarki  czas jaki upᐠywa od chwili 
rozᐠoៀenia lepiszcza do chwili rozᐠoៀenia kruszywa powinien byၰ moៀliwie jak najkrótszy (kilka sekund).

5.10. Waᐠowanie

Bezpoᖰrednio po rozᐠoៀeniu kruszywa, ale nie póហniej niៀ po 5 minutach naleៀy przystၐpiၰ do jego 
waᐠowania. Do waᐠowania powierzchniowych utrwaleᑀ najbardziej przydatne sၐ walce ogumione Walce 
statyczne gᐠadkie nie mogၐ byၰ stosowane pod warunkiem ,jeៀeli nie bᆐdၐ powodowaᐠy miaៀdៀenia kruszywa.

Dla uzyskania wᐠaᖰciwego przywaᐠowania moៀna przyjၐၰ co najmniej 5-krotne przejᖰcie walca 
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duៀej prᆐdkoᖰci od   8 do 10 km/h i przy ciᖰnieniu 
powietrza w oponach i obciၐៀeniu na koᐠo okreᖰlonym w pkt 3 niniejszej ST.

Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszၐ warstwᆐ kruszywa waᐠuje siᆐ 
tylko wstᆐpnie (jedno przejᖰcie walca).

5.11. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na ᖰwieៀo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkoᖰၰ ruchu naleៀy ograniczyၰ do 
30km/h. Dᐠugoᖰၰ okresu w którym nawierzchnia powinna byၰ chroniona zaleៀy od istniejၐcych warunków. 
Moៀe to byၰ kilka godzin - jeៀeli pogoda jest sucha i gorၐca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody 
wilgotnej lub chᐠodnej.

Na ogóᐠ dobre zwiၐzanie ziaren kruszywa uzyskuje siᆐ w czasie od 24 do 48 godzin. ᖠwieៀo wykonane 
powierzchniowe utrwalenie moៀe byၰ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczeᖰniej, aៀ wszystkie 
niezwiၐzane ziarna zostanၐ usuniᆐte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzၐdzeniami do 
podciᖰnieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót

Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystၐpieniem do robót

Przed przystၐpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaၰ badania lepiszcza i kruszywa i 
przedstawiၰ wyniki tych badaᑀ Inspektorowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaၰ wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci lepiszczy i kruszywa okreᖰlone w pkt 2 
niniejszej ST. W zakresie badania sprzᆐtu, Wykonawca winien przedstawiၰ aktualne ᖰwiadectwo cechowania 
skrapiarki.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów
Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia 

podano w tablicy 6.
6.3.2. Badania kruszyw

Jeៀeli Inspektor uzna to za konieczne, wᐠaᖰciwoᖰci kruszywa naleៀy badaၰ dla kaៀdej partii. Wyniki 
badaᑀ powinny byၰ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
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6.3.3. Badania emulsji
Jeៀeli Inspektor nie ustali inaczej, to dla kaៀdej dostarczonej partii (ᖰrodka transportu) emulsji 

asfaltowej naleៀy badaၰ:
− barwᆐ,
− jednorodnoᖰၰ,
− lepkoᖰၰ i indeks rozpadu.
Tablica 5. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia

Lp. Wyszczególnienie badaᑀ i pomiarów Czᆐstotliwoᖰၰ badaᑀ.
Minimalna liczba badaᑀ

1 Badanie wᐠaᖰciwoᖰci kruszywa dla kaៀdej partii kruszywa
2 Badanie emulsji dla kaៀdej dostawy
3 Sprawdzenie stanu czystoᖰci nawierzchni w sposób ciၐgᐠy

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczᆐciem robót (odcinek 
próbny) i w przypadku wၐtpliwoᖰci

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczᆐciem robót (odcinek 
próbny) i w przypadku wၐtpliwoᖰci

6 Sprawdzenie temperatury otoczenia                   
i nawierzchni codziennie przed rozpoczᆐciem robót

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianᆐ roboczၐ

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystoᖰci nawierzchni
W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzaၰ stan powierzchni nawierzchni, na 

której ma byၰ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z 
wymaganiami zawartymi w pkt 5.7.
6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa

Sprawdzenia dozowania iloᖰci lepiszcza i kruszywa okreᖰlonych w p.5.3.2 i p.5.3.3 naleៀy dokonaၰ na 
odcinku próbnym..
6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i 
nawierzchni co do zgodnoᖰci z wymaganiami okreᖰlonymi w pkt 5.5.
6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonawca jest zobowiၐzany do prowadzenia staᐠych pomiarów temperatury lepiszcza, co do 
zgodnoᖰci z wymaganiami okreᖰlonymi w pkt 5.9.

6.4. Badania   dotyczၐce   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego       
 utrwalenia

6.4.1. Szerokoᖰၰ nawierzchni
Po zakoᑀczeniu robót, tj. po okresie pielᆐgnacji, Wykonawca w obecnoᖰci Inៀyniera dokonuje pomiaru 

szerokoᖰci powierzchniowego utrwalenia z dokᐠadnoᖰciၐ do ± 1 cm. Szerokoᖰၰ nie powinna siᆐ róៀniၰ od 
szerokoᖰci wykonanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
6.4.2. Równoᖰၰ nawierzchni

Jeៀeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejၐcej 
powierzchni dokonano pomiarów równoᖰci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie 
naleៀy wykonaၰ w tych samych miejscach i wedᐠug tej samej metody. Wyniki pomiarów równoᖰci nie powinny 
byၰ gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.
6.4.3. Ocena wyglၐdu zewnᆐtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno siᆐ charakteryzowaၰ jednorodnym wyglၐdem zewnᆐtrznym. 
Powierzchnia jezdni powinna byၰ równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, 
tworzၐcymi wyraហnၐ grubၐ makrostrukturᆐ. Dopuszcza siᆐ zloty kruszywa rzᆐdu 5%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkၐ obmiarowၐ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, ST i wymaganiami Inspektora, 

jeៀeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daᐠy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− transport i skᐠadowanie kruszyw,
− transport i skᐠadowanie lepiszczy,
− dostawᆐ i pracᆐ sprzᆐtu do robót,
− przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
− prace projektowe przy ustaleniu iloᖰci materiaᐠów,
− podwójne rozᐠoៀenie lepiszcza,
− podwójne rozᐠoៀenie kruszywa,
− waᐠowanie,
− przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa ᐠamane do nawierzchni 
drogowych

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkoᖰci wzglᆐdnej 
lepkoᖰciomierzem Englera

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnoᖰci lepiszczy bitumicznych do 
kruszyw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie iloᖰci rozkᐠadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane 
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r.
6.   Zaᐠၐcznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”.
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